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温岭市金维工艺编织有限公司 

浙江省温岭市滨海镇泰星工业区 
 
 

下列样品由客户提供及确认: 

样品描述 : PE编织墙布 

SGS参考编号 : CAN16-185367 

参考报告号 : NBHL1609012775SD 

执行检测 : 按申请者要求进行检测 

收样日期 : 2016年 09月 20日 

检测日期 : 2016年 09月 20日 至 2016年 09月 30日 

检测结果 : 详细请见下页 

 
 
 
 

测试要求测试要求测试要求测试要求 结果结果结果结果 

GB18585-2001— 室内装饰装修材料室内装饰装修材料室内装饰装修材料室内装饰装修材料-壁纸中有害物质限量壁纸中有害物质限量壁纸中有害物质限量壁纸中有害物质限量 - 

甲醛含量 合格 

 
 
 
 
 

通标标准技术服务有限公司 

广州分公司 

授权签名       

 
_________________________ 

刘燕君 

批准签署人 
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测试结果 : 

 

测试样品描述 : 
 

样品编号样品编号样品编号样品编号 SGS样品样品样品样品 ID 描述描述描述描述 

 SN1 CAN16-185367.001 白色、卡其色软塑料 

 

 备注： 

       (1) 1 mg/kg = 0.0001% 

       (2) MDL = 方法检测限 

       (3) ND = 未检出 ( < MDL ) 

       (4) "-" = 未规定 

 

 
 甲醛甲醛甲醛甲醛 

 

 测试方法 : 参考 GB 18585-2001，采用 UV-Vis进行分析。 

 

 测试项目  单位 MDL 001 

甲醛含量  mg/kg 20 ND 

 

 

参考限量： 

GB 18585-2001有害物质限量的要求有害物质限量的要求有害物质限量的要求有害物质限量的要求 

项目 要求 

甲醛(mg/kg)                                                                                                      ≤ 120 
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 样品照片: 

 

  
 *** 报告完 *** 
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